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Ytong Planbldcke sind die Poren-
beton-Klassiker und werden in
den gangigen Fertigkeitsklassen

und Abmessungen hergestellt.

Spezielle Steine fir Gebaude-
ecken und Laibungen beim
Ytong Planblock, bei denen das
Profil nur an einer Seite ausge-
bildet ist. Der Stein ist ebenfalls
in den gangigen Fertigkeits-
klassen und Abmessungen
erhaltlich.

Der Ytong Jumbo &hnelt dem
Ytong Planblock, ist jedoch
hoher. Erist von Hand zu ver-
arbeiten und dabei genauso
flexibel wie der Ytong Plan-
block. Er kann fir Innen- und

AuBenwéande eingesetzt werden.

Basiert auf dem Ytong Jumbo,
jedoch werden hier direkt zwei
Steine mithilfe eines Minikrans
vermauert, was einen schnellen

Baufortschritt ermdoglicht.

Die Ytong Planbauplatte wird
hauptsachlich fur nichttragende
Innenwande und die Innenraum-
gestaltung eingesetzt, z. B. fur
Regale, Kiichen etc. Die Platte
istin den Dicken 50, 75 und

100 mm erhatltlich.
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Der Ytong Ausgleichsstein ist
ein Erganzungsstein, der
Abweichungen vom Schichtmal
des Mauerwerks ausgleicht.
Der Ausgleichsstein kann fir
alle Ytong Wandsysteme ver-

wendet werden.

Ytong Stiirze lassen sich optimal
mit Steinen und Planelementen
des Ytong Wandsystems kom-
binieren. lhre Abmessungen
entsprechen dem Mafsystem
der Ytong Steine. Das Produkt-
programm bietet tragende und
nichttragende Stirze sowie

Flachstirze.

U-Schalen aus Ytong Porenbeton
sind Schalungselemente fiir
z.B. warmegedammte Tir- und
Fensterstirze. Zur Herstellung
von langen Fenster- und Tir-

stirzen werden bewehrte Ytong

U-Schalen im Mauerwerk ver-

wendet.

Hinweis: Das gesamte Ytong Produktprogramm
finden Sie unter www.ytong-silka.de
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 Hilfreiches Zubehir
und Werkzeug

Ein fachgerechter und schneller
Baufortschritt verlangt Zubehor und
Werkzeuge, die auf das Material
abgestimmt sind.

Ytong Diinnbettmortel

Ytong Morteleimer

Ytong Plankelle

Ytong Dinnbettmortel ist genau
auf Ytong Porenbeton abge-
stimmt. Je nach Witterung lasst
sich der Mértel bis zu vier Stun-
den verarbeiten. Ist der Mértel
aufgetragen, ist er fur finf bis
sieben Minuten korrigierbar.

Die Skalen fiir die jeweilige
Gebindegrofle geben an, wie viel
Anmachwasser erforderlich ist.
Dabei ist die Wassermenge
unbedingt einzuhalten, um

die gewiinschte Konistenz zu
erreichen.

Es gibt Plankellen fir alle
Wandbreiten, mit denen sich
der notwendige und voll-
flachige Dinnbettmdrtelauf-
trag richtig portionieren und
leicht auftragen lasst.

Ytong Mortelschlitten

Gummihammer

Fur ein planvolles und einfaches
Auftragen von Dinnbettmortel
bieten sich Mortelschlitten in
allen Breiten an, bei denen un-
bedingt auf die richtige und ein-
fach auszuwechselnde Zahn-
leiste zu achten ist.

Der Gummihammer treibt die
gesetzten Mauerwerkssteine
und —elemente im frischen
Mértelbett gegeneinander und
richtet sie flucht- und lotrecht

aus.




Hinweis: Weiteres Ytong Zubehdr und Werkzeug

finden Sie unter www.ytong-werkzeugshop.de

Wasserwaage

Die Wasserwaage priift, ob das
Mauerwerk lotgerecht und die
Lagerfuge hinreichend genau
ist, um die nachste Steinreihe

zu versetzen.

Riihrmaschine mit Riihrquirl

Ytong Schleifbrett

Ytong Hobel

Um die richtige Konsistenz des
Dunnbettmdrtels zu erreichen,
eignet sich eine langsam lau-
fende Rihrmaschine und ein
robuster Rihrquirl mit langen
Wedeln.

Kleine Unebenheiten, gerade
der Lagerfuge, lassen sich
leicht mit dem Ytong Schleif-
brett wegschleifen.

Bei grofleren Unebenheiten
ebnet der Ytong Hobel die
Oberflache.

Schneideeinrichtungen

Porenbetonhandsagen mit
passendem Porenbetonsage-
winkel, Elektrohandsagen mit
geeignetem Sageblatt oder
Bands&gen erleichtern das
passgenaue Zuschneiden.




Allgemeine Einfuhrung
in die Verarbeitung von
Ytong Porenbeton

Q}-Iinweis: Hilfreiche Grundlagen-Tipps zur Verar-
beitung von Ytong finden Sie im Ytong Silka Baubuch

ab 5. 100

Den Ytong Dinnbettmortel ent-
sprechend den Verarbeitungs-
hinweisen anmischen.

Gegen aufsteigende Feuchtig-
keit wird im untersten Geschoss
eine Sperrschicht mit Dicht-
schlammen oder mit Bitumen-
abdichtungsbahnen eingebaut.

Um Unebenheiten auf dem
Untergrund auszugleichen,
wird die erste Steinlage in
ein Normalmaortelbett gelegt.
Die Mortelschicht beginnt an
der hochsten Gebaudeecke,
um Héhendifferenzen auszu-
gleichen.

Den ersten Ytong Eck- und
Laibungsstein an der hochsten
Gebaudeecke etwa 1 cm Uber
der grofiten Gesamthohe in den
frischen Mértel setzen. Zur
Ausrichtung helfen Wasser-

waage und Gummihammer.

Der nachste Eckstein wird
ebenfalls an eine Gebaudeecke
gesetzt. Alle weiteren Steine
orientieren sich an einer Mauer-
schnur, die zwischen den

beiden waage- und lotrechten

Ecksteinen gespannt ist.
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Die Ubrigen Steine werden
zwischen die ausgerichteten
Ecksteine auf das Mortelbett
gesetzt, wobei eine mit Dinn-
bettmortel vermaortelte Stof3-
fuge beim ersten Stein einen
besseren Verbund schafft.

Die folgenden Steine setzt man
dicht aneinander, ohne die

Stoffuge zu vermorteln.

Die Steine werden anschlie-
Bend mit Wasserwaage und

Gummihammer ausgerichtet.

Passstlcke lassen sich leicht
mit einer Hands&ge oder einer
elektrischen Bandsage her-
stellen. Auch hier gilt: Vermor-
telte StofAfugen bei den Pass-
steinen sorgen fir einen festen
Verbund.

10 . Ist die erste Schicht gesetzt,

r konnen das Schleifbrett oder
der Hobel eventuelle Uneben-
heiten ausgleichen, damit auch

e 1: die zweite Schicht véllig waage-
’ recht liegt. AnschlieBend den

Staub abfegen.

J;raxistipp: Den Dinnbettmartel immer fir maximal

2 bis 3 Steine im Voraus auftragen!
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Mit einer passenden Plankelle
oder einem Mortelschlitten den
Ytong Dinnbettmaortel an einer
der Gebaudeecken auftragen.

Die vollflachige Lagerfuge
sollte etwa 1 bis 2 mm dinn

sein.

Ist der Mortel aufgetragen,
muss der Ytong Planstein mog-
lichst genau an den endgiiltigen
Platz gesetzt werden. Um die
Flucht beizubehalten, hilft auch
hier eine zwischen den Eckstei-

nen gespannte Schnur.

13 W Den nachsten Stein moglichst
'\5" - _‘___ genau an die ausgerichteten
-y :' Ecksteine und mit vermaortelter
- L
.

— Stoffuge in Position setzen.

Die folgenden Steine schlieBen

sich ohne Stofugenvermorte-

lung an und werden mit
Gummihammer und Wasser-
waage ausgerichtet.

14 Die Plansteine wieder auf
Unebenheiten Uberprifen und
gegebenenfalls mit Schleif-
brett/Hobel begradigen. Alle
weiteren Schichten sind wie die
zweite zu erstellen, ab einer

A Hohe von 1,25 m sollte jedoch
ein Arbeitsgerist verwendet

werden.

15 Die Ytong Plansteine sind im
Verband zu mauern. Ein Uber-
bindemaf von U = 0,4 x Stein-
hohe ist einzuhalten. So ergibt
sich fir den Ytong Planblock
ein Uberbindemaf von minde-

stens 10 cm.

@Hinweis: Ausfihrliche Informationen zur Verarbei-
tung von Ytong Porenbeton im Ytong Silka Baubuch
abS. 112
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Weitere Tipps
zur Verarbeitung

Mauerverbinder sind dort zur
Halfte in den Mdortel der Lager-
fuge einzulegen, wo die aus-
steifende Wand anstdfit, um
einen festen Verbund zu
gewahrleisten. Die Anzahl der

Anker richtet sich nach den
statischen Vorgaben.

2 £ J Anschlieend wird der Mauer-
."_‘" verbinderin die Lagerfuge der
i‘; einbindenden Wand eingelegt,

e _'. \ um diese zu verzahnen. Bei

; tragenden Wanden ist die Stof3-
h N fuge dazwischen vollfléchig zu
) ) vermorteln, bei nichttragenden
Wanden empfiehlt sich ein

elastischer Anschluss.

Die Mauerwerksverbinder
mussen fest sitzen, um eine
sichere Verbindung zu gewahr-
leisten. Dies lasst sich durch
Ziehen per Hand (unbedingt
Handschuhe tragen) Gberpri-
fen. Um Verletzungen zu ver-
meiden, sollte man sie im Bau-
zustand nach unten biegen.

Ytong Einschlaganker eignen
sich bestens, um Wande in
einer unterschiedlichen Schicht-
hohe anzuschlieen. Mit einem
Hammer lassen sie sich in der
jeweiligen Hohe in das Ytong

Mauerwerk einschlagen.

Anschlielend werden die Ein-
schlaganker in die Lagerfuge
der anzuschlieBenden Wand

eingelegt und vollflachig ver-

mortelt.

QHinweis: Ausfihrliche Informationen zu Wandan-
schliissen im Ytong Silka Baubuch ab S. 118
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Mortelverbrauch
Ytong Planblock

Verarbeitungsrichtzeiten und Materialverbrauch/m?

Ohne Stof3ifugenvermortelung

Wandbreite mm 115 150

Hohe Lange Steine DBM Steine DBM
mm mm  Stiick/m? ca. kg/m? Stiick/m? ca. kg/m?

499 - - - -
249 624 6,4 1,6 6,4 2,0
374 624 4,3 1.1 4.3 1,3
499 499 - = _ _
249 - - - -
624 374 - - - _
624 - - - -
Wandbreite mm 300 365

Hohe Lange Steine DBM Steine DBM

mm mm  Stiick/m? ca. kg/m? Stiick/m? ca. kg/m?
499 8,0 3,6 8,0 4,2
249 624 6,4 35 6,4 4,1
374 624 - - - _
499 499 4,0 1.5 4,0 1.8
249 6,4 1.3 6,4 1,6
624 374 4,3 1.3 4,3 1,6
624 2,6 1,3 2,6 1,6

Die angegebenen Mortelbedarfswerte sind durch-
schnittliche Verbrauchswerte liblicher Baustellen bei
Auftrag mit einer Plankelle bzw. eines Diinnbett-
mortelschlittens. Je nach Baustelle sind Mortelver-
luste bzw. erhohter Mortelbedarf einzuplanen,
z.B. fir:
- Vermorteln von Anschlussfugen bei Anwendung der
StumpfstoBtechnik
- Planmafiges Vermorteln der StoBfugen
(zur Herstellung der Druckzone in der Ubermauerung
von Stirzen etc.)
- VerschlieBen von unvermartelten Stof3fugen 5 mm
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4,0 0,9 - - 4,0 1,2
6,4 0,75 - - 6.4 1,0
43 0,75 - - 43 1,0
2,6 0,75 - - 2,6 1.0

Ausfihrliche Informationen und Verarbeitungs-
anleitungen zu allen Produkten und Anwen-
dungsbereichen von Ytong Porenbeton finden Sie
im Ytong Silka Baubuch ab Seite 112 sowie auf
www.ytong-silka.de



Xella Deutschland GmbH

Xella Kundeninformation
08 00-5 23 56 65 (freecall)
08 00-5 35 65 78 (freecall)

info@xella.com

www.ytong-silka.de
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